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TOPKRON s
FLOORING R o

In conformitate cu normele UE UNI EN 13813
SR RWA10-IR4-B2,0-FFL
Sape pe baza de rasina sintetica

Natura produsului:

Membranad hidroizolanta monocomponenta pigmentata cu aplicare lichida
pentru suprafete orizontale supuse traficului auto sau altor solicitari de nivel inalt.
TOPKRON FLOORING este rezistenta la razele UV, asigurand impermeabilizare Si
protectie impotriva abraziunii, a traficului greu sau a altor solicitari mecanice
dure. Produsul este special conceput pentru a permite aplicarea sa in interior sau
exterior in conditii extreme, cum ar fi conditii de Soc termic cu temperaturi
cuprinse intre 0°C si +45°C si pe substraturi umede sau ude.

Domeniu de utilizare:

TOPKRON FLOORING este recomandat in special pentru hidroizolarea si
protejarea pardoselilor supuse la niveluri ridicate de stres, cum ar fi: garaje sau
parcari, depozite sau magazii, pardoseli industriale Si substraturi precum beton,
placi ceramice sau alte pardoseli cu probleme permanente de exces de umezeala,
precum Si sapele din ciment care nu s-au intdrit complet (7 zile la 15°C).
Formularea sa speciald, permite aderenta si pe asfalt (cu o rezistenta mecanica
minima de 0,5 N/mm?).

Produsul devine rezistent la ploaie dupa aplicare, desi nu este complet intarit, in
conformitate cu tabelul de timp de rezistenta la ploaie furnizat.

Tabel de timp de rezistenta la ploaie

20°C 2 ore
15°C 2 ore 30 min.
10°C 3 ore
2" C 4 ore
0°C D ore
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Pregatirea suprafetei:

Curatati temeinic toate suprafetele substratului pentru a elimina murdariq,
praful si materialele nefixate, orice forma de ulei sau de grasime, precum Si
corpurile strdine sau care impiedica lipirea. Substratul trebuie sa fie solid si
coerent, cu o rezistenta la rupere de cel putin 1,5 MPa.

In cazul in care sunt prezente pete de ulei pe beton, procedati dupd cum
urmeazad: indepartati mecanic aproximativ 2 mm din suprafata substratului
unde este prezent uleiul, indepartati tot praful (cu aspirator de vid). Aplicati
imediat EPOXYKRON AB (promotor de aderenta epoxidic bicomponent) cu o rola
sau o pensula plata si imprastiati nisip de cuart 01-05 pe suprafata amorsata
umeda. Lasati EPOXYKRON AB sa se intareasca cel putin 24 de ore.

In cazul in care exista neregularitati de maximum 2 mp si pana la 3 mm
profunzime pe suprafata ce va trebui tratata, aceasata va terbui reparata
corespunzator cu un mortat tixotropic predozat cu intarire rapida. In cazul in
care profunzimea neregularitatilor depaseste 3 mm, va trebui intervenit cu rasini
bicomponente sau tricomponente pentru a aduce stratul suport la nivelul optim
de pregatire inainte de a aplica TOPKRON FLOORING .

In cazul in care TOPKRON FLOORING VA FI APLICAT PE asfalt si se constata
prezenta petelor de ulei, procedati dupa cum urmeaza: indepartati mecanic cel
putin 4-5 cm din suprafata de asfalt contaminatd, indepartati tot praful (cu un
aspirator). Refaceti gdurile astfel create cu un conglomerat asfaltic la rece din
bitum modificat. Dupa o compactare corespunzatoare, treceti la aplicarea
TOPKRON FLOORING.

In caz de necesitate, KRONGUM SOLUTIONS va poate oferi toate materielele
necesare efectuarii operatiunilor de pregatire a suprafetei mai sus mentionate .

Aplicare:

Amestecati rapid produsul inainte de a-l folosi. TOPKRON FLOORING este gata
de utilizare si nu are nevoie de grund sau strat de protectie. Aplicati TOPKRON
FLOORING cu o rola cu par scurt, o mistrie neteda sau un pistol de pulverizare
airless (seria LARIUS - THOR).

Aplicati primul strat cu un trafalet cu par scurt pentru un consum de 350-400
g/m’. Asteptati timpul indicat in tabelul de temperatura, apoi aplicati al doilea
strat, intotdeauna cu trafaletul sau mistria metalica, pentru un consum de 1,1-
1,2 kg/m?.

Se recomanda intotdeauna utilizarea unui trafalet cu tepi dupa cel de-al doilea
strat, Tnainte ca acesta sa se intareasca. Respectati tabelul de timp de aplicare a
temperaturii pentru a permite un timp suficient intre straturi, in cazul aplicarii
fara armare, si dupa aplicarea finala pentru intarire.
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Pentru a obtine un finisaj cat mai fin, aplicati stratul de finisare a produsului cu
un trafalet cu par scurt, in miscari longitudinale si transversale, pentru un
consum de 300 g/m’. Acest procedeu permite obtinerea unei distributii requlate
a incarcaturii, pentru a obtine rugozitatea superficiala caracteristica a stratului
de finisare.

Tabel de timp pentru temperatura de intarire - Aplicatie fara armatura:

Aplicarea Aplicarea Pregatit pentru Pregatit pentru

;:zppﬁj:: celui de-al stratuluide traficul pietonal trafic auto (dupa
2-lea strat finisare (dupa ultimul strat) ultimul strat)
20°C 5 ore 10 ore 24 ore 48 ore
15°C 5 ore 14 ore 24 ore 48 ore
10°C 6 ore 24 ore 24 ore T2 ore
5°C i ore 36 ore 48 ore 72 ore
0°C 8 ore 48 ore 48 ore T2 ore

In cazul aplicdrii pe substraturi supuse la miscari, cum ar fi, de exemplu,
fundatiile de gresie, aplicati produsul asa cum este descris mai jos:

Dupa o curatare atenta a suprafetei care urmeaza a fi tratata, regularizati
volumul rosturilor cu TOPKRON VERTICAL (300g/m?), folosind o mistrie neteda.
Dupa cel putin 8 ore, aplicati TOPKRON FLOORING (cu un consum de 400g/m?),
in mod uniform.

Puneti imediat armatura TEXKRON, , folosind un trafalet cu tepi si imbibati-I cu
alte 500-600g/m? de TOPKRON FLOORING.

Asteptati timpul necesar pentru aplicarea celui de-al doilea strat (a se vedea
temperatura din

tabelul pentru aplicarea cu armaturd) si aplicati 600-700g/m? de produs.
Recomandam intotdeauna utilizarea trafaletului cu tepi dupa aplicarea celui de-
al doilea strat.

Asteptati timpul indicat in tabelul de temperaturi si aplicati stratul de finisare
cu un trafalet cu par scurt, cu un consum de 300g/m? in directie longitudinala si
transversala.
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Tabel de timp pentru temperatura de intarire - Aplicare cu armatura

Temperatura  Aplicarea Aplicarea Pregatit pentru Pregatit pentru

de aplicare celui de-al stratului de traficul pietonal trafic auto
2-ea strat finisare (dupa ultimul (dupa ultimul

strat) strat)
20°C 12 ore 10 ore 24 ore 48 ore
15°C 12 ore 14 ore 24 ore 48 ore
10°C 18 ore 24 ore 24 ore 72 ore
5°C 24 ore 36 ore 48 ore 72 ore
0°C 24 ore 48 ore 48 ore 72 ore

Rezistenta mecanica deplina este atinsa la 7 zile de la aplicarea ultimului
strat.

Avertismente:

Produsul este gata de utilizare si nu trebuie diluat cu apa sau solvent.

Suprafete cu roturi:

Rosturile trebuie intotdeauna respectate si impermeabilizate cu un accesoriu
adecvat, in functie de situatie. Va rugam sa contactati serviciul nostru de
asistenta tehnica pentru informatii.

Consum total:
e 1,7-1,9 kg/m2 fara armare
e 1,8-1,9 kg/m? cu armatura TEXKRON

Ambalare: Galeti de 10 kg si 20 kg

Curatarea uneltelor si a suprafetelor:

Curatati produsul umed cu alcool etilic denaturat. Iindepartati mecanic produsul
uscat. Pentru curatarea suprafetelor, utilizati o solutie de apa si alcool
denaturat in raport 1:1.

Culoare:

Gri deschis, gri, rosu, verde, (alb si galben pentru semnalizare)

Depozitare:
Produsul poate fi depozitat intr-un loc uscat si addpostit, la temperaturi
cuprinse intre +5°C si +35°C, timp de 12 luni, in ambalajul sau complet si
nedeteriorat.
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Norme de siguranta

PRECAUTII

Pentru informatii privind reglementarile de siguranta, utilizatorul trebuie sa
consulte cea mai recenta fisa de siguranta, emisa in conformitate cu
reglementarile in vigoare, care contine informatiile fizice Si toxicologice si alte
informatii legate de produsul utilizat.

ECOLOGIE

Nu aruncati produsul si/sau recipientele goale in mediul inconjurator. Consultati
cea mai recenta fisa de securitate pentru informatii suplimentare privind orice
eliminare a deseurilor.

DATE CARACTERISTICE ALE PRODUSULUI PROASPAT

Aspect Pasta lichida
Greutate specifica la 20°C (g/cm3) 1.50 +0.05
Continut solid (%) 98 + 1

Vascozitatea Brookfield la 20°C (CPS) 6200 + 200

DATE DE PERFORMANTA ALE PRODUSULUI INTARIT IN CONFORMITATE
CU UNI EN 13813

Rezistenta la uzura datorata sarcinilor rotative = 10cm3
(UNI EN 13892-5)

Rezistenta la impact (UNI EN IS0 6272) 220 N.m
Rezistenta de aderenta (UNI EN 13892-8) 2 2.0 N/mm2
Reactie la foc (UNI EN 13501-1) FFL
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Temperatura de lucru

Rezistenta la agentii atmosfenci

Rezistenta la razele UV

Flexibilitate la temperaturi scazute (ASTM D 522)
inainte de imbatranirea accelerata

Flexibilitate la temperaturi scazute (ASTM D 522)
inainte de imbatranirea accelerata 522) dupa
1000 de ore de imbatranire accelerata (ASTM D
4798) QUV Machine: Tester de imbatranire
accelerata. Model QUV/spray

Rezistenta la tractiune (ASTM D 2370)

Alungire la punctul de rupere (ASTM D 2370)
Alungire la punctul de rupere dupa 1000 de ore de
ifmbatranire accelerata

Rezistenta la contrapresiune

Rezistenta la presiune pozitiva

Absorbtia apel (ASTMD 471) la 24 ore (%)
Absorbtia apel (ASTMD 471) la 7 zile (%)
Clasificarea permeabilitati

Rezistenta la indentare efectuatd cu durometrul
shore d (ASTM d 2240/DIN 53505/1S0O/R. 868)

Rezistenta la alunecare a unei suprafete: UNI EN
13036-4 Metoda
pendulului

ADERAREA LA SUBSTRAT (N/mm2)

Aderarea la substratul de beton

Aderarea la substratul de gresie si faianta
Aderenta la substratul de asfalt

DATE DE PERFORMANTA ALE PRODUSULUI INTARIT

De la -50°C la +80°C
Excelenta
Excelenta

Temperatura: -26°C

FARA RUPTURA

Temperatura: -26°C
FARA RUPTURA

1100 psi- 7.5 n/mm2
52%

41%

4 bari
6 bari
<01
<05

Sd 1 (>0.5 <1)

60

Substrat uscat 73 - 40
necesar
Substrat umed: 60 - 55
necesar

ADERENTA LA BAZA DINAMOMETRU STANDARDIZAT UNI EN 1348-2000

DUPA 14 zile

2276
=1.28
218

ADERAREA LA SUBSTRAT (N/mm2) DUPA IMERSIUNE IN APA

DUPA 14 zile

Aderarea la substratul de beton
Aderarea la substratul de gresie si faianta

2220
= 1.08

ADERAREA LA SUBSTRAT (N/mm2) DUPA IMERSIUNE IN APA

SALINA DUPA 14 zile

Aderarea la substratul de beton
Aderarea la substratul de gresie si faianta

= 2.00
2120

ADERAREA LA SUBSTRAT (N/mm2) DUPA IMERSIUNE IN APA CU

pH 2 DUPA 14 zile

Aderarea la substratul de beton
Aderarea la substratul de gresie si faianta
Aderenta la metal (N/mm2)

AT
Y

.84
22
2
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REZISTENTA CHIMICA A PRODUSULUI CARE SE REFERA DOAR LA
CONTACTUL OCAZIONAL UNI EN 8298-4

ULEI EXCELENTA
GAZOL EXCELENTA
BENZINA EXCELENTA
AMONIAC EXCELENTA
INALBITOR BUNA

LICHID DE FRANA EXCELENTA

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV PROFESIONISTILOR

Emisii de compusi organici volatili

Parametru Concentratia maxima admisa (p/m3)
TVOC dupa 3 zile <750
TVOC dupa 28 de zile <60

Test efectuat de institutul EUROFINS in conformitate cu EN 16516, ISO 16000-
3-6-9-11 si ASTM D5116-10, Raport de testare nr. 392-2017-00404102_G_EN.
Produsul este in conformitate cu cerintele Directivei 2003/53/CE.

Informatiile continute in aceasta fisa tehnica sunt, dupa cunostintele noastre,
corecte. Cu toate acestea, nu pot fi considerate in niciun caz o garantie,
deoarece utilizarea, zona de lucru si aplicarea produsului in conformitate cu
instructiunile furnizate, precum si succesul aplicdrii acestora, sunt in afara
controlului nostru si depind de o serie de factori. Declindm orice responsabilitate
pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului, deoarece recomandarile de
aplicare continute in prezentul document trebuie considerate ca fiind un ghid
general In cazul in care existd indoieli, trebuie efectuate teste preliminare.
KRONGUM SOLUTIONS isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceste fise
tehnice fara notificare prealabila. Clientii sunt rugati sa verifice daca se afla in
posesia editiei actuale.




